Kunststoff-Kreuzschlitzschrauben, Linsenkopf (Kunststoffkopf) / Kunststoff-Sechskantdistanzstiicke
Material: PPS.PEEK (Packung) Innengewinde beidseitig

IFliigelschrauben (Kunststoffkopf) | R\ weis)

CRKB (schwarz) -
CRKR (Rot s

Ausfiihrung [MWerkstoff
PACK-PPSA | PPS (Polyphenylensulfid) MxP

PACK-PEKS | PEEK (Polyetheretherketon) ‘ \
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(® 1 Packung enthélt 100 Stiick. H L
(@Die der Kunststoff i ‘mit Linsenkopf konnen

je nach Fertigungscharge und aufgrund anderer Produktionsbedingungen variieren.
(®Teilweise kann es zu schwarzen Flecken (Olspritzer) auf der Oberflache kommen, diese beeintrachtigen jedoch
keinesfalls die Leistung des Artikels.

[ Material gerandelter Kopf: PC (Polycarbonat)
Schraube EN 1.4567 &quiv.

(® 1 Packung enthélt 100 Stiick.

} M [ PACK-PPSA] PACK-PEKS _ v [PACK-PPSA PACK-PEKS _ n [PACK-PPSA]PACK-PEKS Teilenummer Stiickpreis | Mengen-Rabatt Ordering
Teilenummer x| D|H Stiick-| Meen-Stiick-| Meen- ~ TEil@eNUmMmMmer x| D|H Stiick- | WenenStiick-| Wengen- ~ TEil@eNUMmMer x|D|H Stiick-| Mengen-Stiick- | Mengen- Ausfiihrung M-L 1~99 Stk. |100 ~ 500 Stk. Example CRKW3-6
P preis| Rabt) preis ~Rabatt P preis| Rabtt| preis| ~Rabatt P preis| Rabitt| preis| ~Rabtt 3- 6
Ausfiihrung | M-L 1~9 [10~50| 1~9 [10-50  Ausfiihrung | M-L 1~9 |10~50| 1~9 {10-50  Ausfilhrung M-L 1~9 [10~50| 1~9 {10~50 8
26-6 4- 6 PACK-PPSA  6-10 | 6 10
PACK-PPSA 8 2)-(6 45017 8 . PACK-PEKS 15 [ x [10.53.9 12
PACK-PEKS | 10fy 45| | PACK-PPSA | 10 20 (1.0 1
.45 i 5
12 PACK-PEKS 12 0X7 726 (®Bei noch griBeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen. CRKW (weiB) 20
. )|
36 15 7 ing | Teilenummer CRKB (schwarz) 4- 6
g 2 Qrdering CRKR (rof)
3 Example  pacK.pEKS4-20 8
PACK-PPSA | 10 |5 ol o 58 5 (® 1 Packung enthélt 100 Stiick. 10
PACK-PEKS 12 05 PACK-PPSA 10 x|9l33 12
15 PACK-PEKS | 12 [ofg| * | 15
2 5] 20
e Als Schrauben zur Befestigung von Abdeckun-
gen einsetzbar.
lMechanische Eigenschaften (Referenz) HK S i 0 PEKP
B *RENY (Glasfaserverstérktes Polyamid MXD6)
PACK-::Sg:rUChIa:;gK-PEKS PABCrIl(l-c:g:hmomsztt:x-P?Ks RENY basiert auf dem Polyamid MXD6 und kristallinem technischen Kunststoff, der mit 50% Glasfasern y
verstarkt wurde. Es verfiigt iiber die hdchste Festigkeit und Elastizitat bei Kunststoffen und zeigt auBerdem - | M M
M2.6 440 312 0.19 0.16 sehr gute Ol- und Hitzebestandigkeit. Es kann daher als Alternative zu Metall eingesetzt werden. . |
M3 570 430 0.36 0.3 / i [
M4 980 765 0.71 0.64 * PPS-Polyphenylenesulfid | 6
PPS ist ein hervorragender kristalliner technischer Kunststoff. Es verfilgt iber ausgezeichnete Wérmebestén- | A }’ < -
M5 1570 1230 1.42 1.28 digket und auch b ingerem Gebrauch beihofen werden die pysi E nicht ‘ : Hinweises Kann je nach Fer
M6 2250 1670 211 2.26 ichtigt. AuBerdem weist es hervorragende Chemikali ische und elektrische Eigen- Mx2 I aufgrund anderer Produktlonsbedlngungen variieren.
(®)Die oben aufgefiinrten Werte werden nicht garantiert, sondern dienen lediglich zur Information. schaften sowie MaBbestandigkeit auf. I B %”6.@" \%?tg?r‘u(:ﬁfmegnfﬁlregﬁa %evz\lﬁldebohrung geht durch.
PE Ar ist das Bruchdr X50 %. L =02
Zum Anziehen einen Drehmoment-Schraubendreher oder einen Drehmomentschliissel verwenden.  * PEEK-Polyetheretherketon o o _
(®Mechanische Eigenschaften konnen sich je nach Betriebsumgebung éndern. PEEK ist ein sehr guter, Kunststoff. Es besitzt die hachste Chemikalienbe- [ Werkstoff: PEEK (Polyetheretherketon)
Vor der Verwendung wird ein Test unter den entsprechenden Bedingungen empfohlen. andigkeit unter den PEEK kann nur in i d gef\iist werden. Es weist
her Wa i igkeit, Fi idrigkeit und i it auf.
MLeitfaden zur Auswahl von Kunststoffschrauben nach Werkstoff(1) Tel_!enummer L (Auswahl) M (Regel- ©) Stiickpreis
PPS MLeitfaden zur Auswahl von Kunststoffschrauben nach Werkstoff(2 Ausfiihrung B e L15 | L20 | L25 | L30 | LS50 | L100 | L150 | L200
LG RENY | PPS | Nichtglasfaser | PEEK Festigkel RENY > PPS > PEEK S PPS Nichigiasiaser ‘73 15 gg gg gg gg 5550 3 g'? = = 2
Helligkeit N A O O Warmebestandigkeit PPS / PPS Nichtglasfaser > PEEK > RENY J - =
Wasserabsorptionsbestandigle] @ @ @ A Chemikalienbestandigkeit PEEK > PPS / PPS Nichtglasfaser > RENY PEKP 8 20 25 30 50 100 150 5 9.2 - -
Festigkeit, Stabilitat| O O O O - RENY und PPS enthalten Glasfasern 10 25 30 50 100 150 200 [ 6 [11.5( - -
StoBfestigkeit 8 8 8 8 - temperatur bei Dauereinsatz RENY: 105 °C PPS - PPS Nichtglasfaser: 200 °C PEEK: 180 °C Brenn- 13 50 100 150 200 | 8 | 15.0 -
barkeit RENY: UL94HB PF'S PPS Nichtglasfaser - PEEK: UL94 V-0
Warmebestandigkeit A @) O @) W Tabelle der physi ( )® it arantiert 7 Ordering ‘ Teilenummer | - | L ‘ ) @ w " E
Flammbesténdigkeit A [@) © © Example PEKPS 20 Alterations PEKP6 - LC3%
ische Eige | O O (©) (@) Eigenschaften Einheit| RENY | PPS | .. . PPS PEEK ) @Nur fir PEKP.
Wetterbestandigkeit] O [@) @) @ de (ASTM) Nichtglasfaser
- ’ ) e Mechanische Eigenschaften> Option Opt.-Nr. Spez.
©: Ausgezeichnet O: Gut A: Fraglich < A
Z”g;ii']%';e” gggg Nl/Pa 22815 1293 90 5091120 Schneidet MaB L in Tmm-Schritten. Die Lange des
b 1 i - ~ R s S
- s . ke MaB L konfigurierbar Gewindeteils wird nicht geéndert.
lDaten zur Chemikalienbesténdigkeit (Referenz) Biegefestigkeit D790 | MPa | 380 255 140 147
p— _ ENY T FPSPRS T e Bi D790 | GPa | 17.4 | 132 38 39 ReEarli
er PPO/PPYS: " Lo e .
RATET0% A = o ® | S D256 Jm 110 98 ~ 88 LC LC Spezifikationsbereich 36 =
Salzsaure 10 % X [©) [©) Rockwell-Harte D785 [R-udMStda M111 | M110 - R126 —F o
Salpetersaure 10% 80°C X A [@ <Warmeei 5 40 T 25<L
Salpetersaure 10% X @) @) 0 q 13 | 35<0<200
Schwefelsaure 30% 80°C X O @) (16252 TR - paag C 234 270 100 152
S dure 10% 80°C X (@) (@) L ien| D696 | 10-5/K | 15 1.0 - 5.0
Schwefelséure 10% X O O ische Ei
Natriumhydroxid 30% | 80°C | A @) ORI [
Natriumhydroxid 10% [@) @) @ (10°%H2) D150 - 4 4.6 36 33
Calciumchlorid (geséttigt) | 80°C A [@©) [@©) Dielectrische Tangente
RGO @) o ©) i) DIS0 | - | 0009 | 0.002 0.001 0.004
Methanol 60°C O (@) O Durct i D257 | 0-cm | 1.0x10°|1.0x10% 2.0x10' 4.9x10%
Benzin @) O (©) delktiso i | D149 | Mv/mm | 17 12 - 17
Leichtdl O O [©) i igkei D495 s 129 | 120 - 23
Motorendl 80°C O O @)
Getriebedl 100°C O O Q Relative Dichte D792 - 1.65 1.66 1.35 13
©: Nicht beei (O: Kaum beei : Leicht beeintrachtigt _ Wasseraufnahme D57 g 0.14 0.01 2 00
(® Die Chemikalienbestandigkeit andert sich je nach Gebrauchsbedingung. Testen Sie das Produkt ~ (bei 23°C in Wasser x 24h) i 3 ’ I3 Co LS
vor dem Einsatz unbedingt unter den empfohlenen Bedingungen. Glasfaseranteil = % 50 40 = =




