Kunststoffrundplatten/Kunststoffblocke

WlVorgebohrte Ausfiihrung

Ausfiihrun Werkstoff Farbe Ausfiihrun Werkstoff Farbe
.KunStStOffrundplatten = - v m g 0 - - Teil ner 1mm-Schritte Nenn-@ Bohrungen
ENJEP Epoxidglas Standard griin ENJUP Ultrahoct Standard milchweiss Anz. Boh- Senkbohrung ST
ENJBL Bakelit naturfarben ENJUPC | resPolyethylen [Elekirische Leitiihigheitl ~ Schwarz Ausfiihrung rungen T b v Teilkreis-0 N Z ] L
/ ENJBB (Papierausfiihrung) - Schwarz ENJPTE Fluorkunststoff Standard weiB 5 B 3 4
. " ENJBS Bakelt Gewebeausfirung) naturfarben ENJPK PEEK Standard Aschbraun ENJEP 10 4 5 6 3 456
- ENJPA oMM standard wei ENJPKC Hektische Leifnigkei|  Schwarz 155 4 568 g : 5 6 8
ENJPB o Schwarz ENJPBT PBT Standard weiB ENJBL =
— e~ methacrylat - ——— ENJBB 10 4 5 6 3 45 6 8
ENJPAC Elekirische Leitfhigkeit Ocker ENJPPS PPS Standard naturfarben 15 4 5 6 8/3 4 5 6 8 10
ENJMA S blau ENJPMS ksigel oo blay ENJBS 20 25683 456 810
ENJMW elfenbeinfarben ~ ENJABS ABS Standard naturfarben ENJPA 5 (6) - 3 4
ENJMS Schiitten Lila (®* Zur Toleranz MaB T die jeweili i i ENJPB (292))1105 : g g 5 g Z g g 210
EEYRTY Y. e (®Eigenschaften BES.953~955 *
ENJMCA MC Nylon Leitfahigkeit CR2 | Schwarz ENJPAC (19) 20 256 83 45 6810
ENJMDA Leitféhigkeit CDR6 |~ Schwarz ENJMCA 5 - 3 2
ENJMEA Leitfahigkeit COR9 Schwarz EijC\I ENJMDA 10 4 5 6 3 45 6 8
ENJMP Wetterbestindigheit | Dunkelgrau ENJMS ENjMEA“m) 15 456 8|3 45 6 810
" . ~ i ur Fertigung der Bohrung [Einzelheiten zu Gewindeei { 20 4 5 6 8/3 4 5 6 8 10
(®)ENJPBH und ENJPTC sind auf unserer Website verfiigbar. . 7 M (Gewindeeinsatz) 5 - =
i o il ENJUP 10 3 4 5 6 3 45 6 8 ) )
Standard-ausfiihrung =1 c N
Vorgebohrte Ausfiihrung i i E ENJUPC (1210) o 15 2 R \ue\;vT_deem
2 Bohrungen 2H 3 Bohrungen 3H 4 Bohrungen 4H i i i 3H 20 50~400 (\25?100) 20~390" g 4 568/345681 A&;z;‘;:r:g:ds
X é ‘ é ‘ P 4H 5 = 8 - 3 4
1 ’j—‘* Tabelle 1
Wiele ENJPTE 10 10 5 6 3 4 6
Y 4-Schrauben Sk 5 TalaTalale | == |alalslels w0 15 4 5 6 8/3 4 5 6 8 10
 (Drhargsarng) !’# 3-Schrauben N»l{gvsrg;:;\mbm;w N0 ferd 20 4 56 83456 810
Z (Senkbonrungg) < Auswahi Nenn-0 2 Senkotngg d_[35[4555[6.5] 9 [11 d_[35[45(55(65] 9 [11 5 . o
AR b d 8 [9.5[11[14] - 314156810 ENJPK
N A 2 atootnagg M h - T516(7 9 L -5 g s 192 :é b ENJPKC" 10 4 5 6 3 45 6 8
‘@ @ M (Gewindeginsatz) 16 4 5683 456 810
“' (Bsp.) M4-L6 10 4 5 6 3 45 6 8
o 1 ENJPBT 15 4 5 6 8/3 456 810
O\]o N o\,d T ( :‘ve;mszlezw;e%mnmmGewmueemsamu& 20 25683 45 6 810
6 - 3 4
(®Bei L+5<T werden Blindbohrungen hergestellt. ENJPPS ENJPMS 10° 2 5 6 3 4 5 6 8
WiStandardausfiihrung (®)Werkstofffaktor ist anzugeben. ;g’ : g g 5 g : 5 g 8 13
Teilenummer 1mm-Schritte Stiickpreis 5 - 3 4
Ausfiihrung (Werkstofffaktor) T D \' D50~100 | D101~150 | D151~200 | D201~250 | D251~300 | D301~350 | D351~400 10 4 5 6 3 45 6 8
5 ENJABS 15 4 5 6 8/3 45 6 810
ENJEP (1.0 10 _ _ 20 4 5 6 8/3 4 5 6 8 10
15 (®Fiir vorgebohrte Ausfiihrung N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wéhlen; fiir Gewi insatz M (Gewi i ) oder L (Einsatztiefe) wahlen.
* Fiir ENJPAC T6, 9, 12 oder 19 auswahlen.
5 *T10 oder 20 ist fiir ENJPMS erhéltlich.
ENJBL (x1.0) *T10 oder 16 ist fiir ENJPKC erhéltlich.
10 i
ENJBB (x1.0) 15 *1  V+5+d(d1)<P.C.D<D-5-d(d1) (d fiir D ohrungen und Gewi insatz; d1 fiir Senkbohrung)
ENJBS (x1.8) 20 M Aufpreis fiir Bohrungen (Bsp.)| Tei - @ R . .
5(6) Vorgebohrt SchraubennenngréBe ENJMA4H10 - 350 - 50 - 200 - 25
ENJPA (x1.0) ©)10 Ausfiihrung | N (Durchgangsbohrung) |  Z (Senkbohrung) | M (Gewindeeinsatz) (Stickpreis It Tabelle)  + (s frBonge) = Pr rvorebone Ausiung
ENJPB (x1.0) 2H
ENJPAC 70 (1215 H [Ttor | - [B] - [V] - e - [smrins] - [ 1] »
(19)20 >
4H ENJPBT4H10 - 350 - 50 - 200 - M3 - 3
ENJMA (x1.0) ENJMCA (24) 5 (®)Die Presefir fir (Stiickpreis It Tabelle)  +  (Aufprei i = Stickpreis fir Ausfihrung mit
ENJMW 1.0 ENJMDA (x1.3) 10
ENJMS (x2 é) ENJMEA (c1.8)r10) 15 WiStandardausfilhrung
’ ENJMP (x1.2) 20 feilenummer] - [ D] -
5 ENJBL5 - 300 - 50
ENJUP 1.0) 10 lVorgebohrte Ausfii ]
ENJUPC 1.1) (T=10) 15 @ - -
0~50 ENJEP3H5 - 200 - 20 - 100 -
250 50~400 (V<D-10) ENJMA2H5 - 300 - 50 - 150 -
10 EKunststoffblécke Ausfiihrung|[JWerkstoff Klasse/Farbe
ENJPTE x1.0) 15 PAAB | rusroymetynetannt Standard/weiB
20 MCAB [MC Nylon Standard/blau o
5 MCDB |MC Nylon Leitfahige Ausfilhrung R6 (MC501 CDR6)/schwarz
E“jg&g;% 9 10 W Toleranzstandard
3.
16 PAAB e Toleranz MaBe A, B und C
10 MORB  AB.C 30 50 100
MCDB h = A B
ENJPBT (x1.0) 15 m 05 05 =075
6 Example PAAB50 Alterations PAAB-50 - AC46-BC40
ENJPPS 100 ENJPMS (5.0) 11% LEBA MadlE MaB'C
2: Optionen N N g
== = - © BC A
10 Stiickpreis |AC_] |BC_|
ENJABS 1.0 15 Ausfiihrung | A(=B=C) PAAB MCAB MCDB A B
20 30 Code AC BC CcC
PAAB 50 - Verkleinerung MaB A. Verkleinerung MaB B. Verkleinerung MaB C.
MCAB 5 g p
"FLirENJPACTG,fQ,120ders19ausw'éhlenA (®)Der Preis fiir diesen Artikel ergibt sich aus dem Stiickpreis It. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstofffaktor. 100 Spez. AC=1®H%-S:Cf1rlﬂe BC =érgrg-§%hrme cc =é'2'5"§%h"ﬂe
*T10 oder 20 ist fiir ENJPMS erhéltlich. " : . o < < <|
*T10 oder 16 st fiir ENJPKC erhallich. (Bsp.) - El - >> (Preis It. Tabelle)  x (Werkstofffaktor) = Standardausfiihrung Stiickpreis MCDB gg 3 :
ENJMDA5 - 150 - 50




