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Konfigurierbare Platten - Duralumin
EN AW-2017 Äquiv. (Aℓ-Cu-Aluminiumlegierung) 6-Oberflächen gefräst + Schleifen an oberer/unterer Oberfläche4-Oberfläche gefräst (gerollt) 6-Oberfläche gefräst

Teilenummer
- A - B - T

Ausführung Oberflächenbearbeitung Ober-/
Unterseite Toleranz Plattendicke Toleranz Maß A, B

PD F Q M - 255 - 220 - 15

Teilenummer 0.5mm-Schritte T

Frei wählbar/konfigurierbarAusführung
Oberflächenbearbeitung Ober-/

Unterseite
1Toleranz Plat-

tendicke
2 Toleranz Maß 

A, B
A B

A≥B

Standard PD
L (Gewalzt) N

P
Q
N
M

	 25~	 500 	10~	 300 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30,       40,       50

Groß L-PD 	 250~	 2500 	20~	1250 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Standard PD
F (Gefräst)

P
Q
N
M

P
Q
N
M

	 25~	 500 	10~	 300 	 5~49	 (0.5mm-Schritte)

Groß L-PD 	 250~	 2400 	20~	 800 	 5~50	 (0.5mm-Schritte)

Standard PD S (Oberfläche geschlif-
fen)

	 25~	 500 	10~	 300 	 5~49	 (0.5mm-Schritte)

QPräzisionsstandards � (max. Wert)

Artikel Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite
L (Gewalzt) F (Gefräst) S (Flachschleifen)

Dicke Paralleli-
tät 

 (pro 100mm)

	 T3~	 6.5

-
0.05

0.025
	 T7~	 12.5 0.03
	T13~	 15.5 0.05
	T16~	 20.5 0.07 0.07
	T21~	 50 0.1 0.1

Ebenheit 
 (pro 100mm)

	 T3~	 8.5

0.2

0.15 0.12
	 T9~	 12.5 0.13

0.06	T13~	 20.5 0.12
	T21~	 50 0.1

Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche 0.015 pro 100mm

Fasung am Umfang Standard max. C0.3
Groß C0.1 Feine Fase

1Toleranz Plattendicke
Oberflächen-
behandlung 

Ober-/Unter-
seite

E Nur für N verfügbar

Maß T
3 4, 5 6 8 10 12, 15 20 25 30, 35 40 45, 50

L(Gewalzt) ±0.2 ±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0 ±1.1 ±1.3

Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite Länge A, B P Q N M

F (Gefräst)
max. 550mm +0.1~+0.3 0~0.2 ±0.1 -0.2~0

550.5mm oder mehr +0.1~+0.4 0~0.3 ±0.15 -0.3~0

S (Flachschleifen) +0.1~+0.2 0~0.1 ±0.05 -0.1~0

2 Toleranz Maß A, B
Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite Länge A, B P Q N M

L (Gewalzt)
F (Gefräst)
S (Flachschleifen)

max. 250mm +0.1~+0.3 0~+0.2 ±0.1 -0.2~0

250.5mm oder mehr +0.1~+0.6 0~+0.5 ±0.25 -0.5~0

Teilenummer - A - B - T -(CSC, CBC, CCA • • • usw.)

PDFNM - 300 - 280 - 20 -  CSC

Optionen

Fasung am Umfang Eckausschnitt

Opt.-Nr. CSC (siehe unten). CCA, CCB, CCC, CCD

Spez.

Reduziert das Maß der Fase am 

Umfang.

Standard C0.3 oder wenigerC C0.1 

oder weniger

ENur für Standardgröße verfügbar.

Erhöht das Maß der Fase am Umfang. Beliebiger Eckausschnitt.

1≤ Eckausschnitt ≤50: 1mm-Schritte

C≤
A
2 ,

B
2

Bestellnr.  

(Bsp.)� Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnitten werden,

C CCA5-CCD5

1mm-Schritte
  1~  5
  6~10
11~20
21~30
31~40
41~50

Größe zur Genauigkeit Geänderter Wert Opt.-Nr.

Standard max. C0.3 C0.5~C1.0 CBC

Groß
C0.1 Feine Fase

C0.2~C0.5 CBB
C0.5~C1.0 CBC
C1.0~C1.5 CBD
C1.5~C2.0 CBE

CCDCCA

CCB CCC

Bezugsfläche
25

25

25

25

E1mm-Schritte für T=5~7 der Oberfläche

Teilenummer A T
B 5 6 7~8 8.5~10 10.5~12 12.5~15 15.5~20 20.5~25 25.5~30 30.5~39 39.5~49

PDS##

	 25   ~	 50

10~19.5

- -
	 50.5~	 75 - -
	 75.5~	100 - -
	 100.5~	250 - - - -
	 25   ~	 50

20~50

- -
	 50.5~	 75 - -
	 75.5~	100 - -
	 100.5~	250 - -
	 50.5~	 75

50.5~75	 75.5~	100
	 100.5~	200
	 200.5~	500
	 75.5~	100

75.5~100	 100.5~	200
	 200.5~	300
	 300.5~	500
	 100.5~	250 100.5~125	 250.5~	500
	 125.5~	300 125.5~150	 300.5~	500
	 150.5~	300 150.5~160	 300.5~	500
	 160.5~	500 160.5~200
	 200.5~	500 200.5~250
	 250.5~	500 250.5~300

EGrößen größer als Plattendicke 50 und Präzisionstoleranz sind nur auf der Webseite Material Shop 24 verfügbar. Bzgl. Einzelheiten siehe S.1697.
* Außer Flachschleifen

Teilenummer A T
B 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 

PDLN#

	 25   ~	 50

10~19.5	 50.5~	 75
	 75.5~	100
	 100.5~	250
	 25   ~	 50

20~50	 50.5~	 75
	 75.5~	100
	 100.5~	250
	 50.5~	 75

50.5~75	 75.5~	100
	 100.5~	200
	 200.5~	500
	 75.5~	100

75.5~100	 100.5~	200
	 200.5~	300
	 300.5~	500
	 100.5~	250 100.5~125	 250.5~	500
	 125.5~	300 125.5~150	 300.5~	500
	 150.5~	300 150.5~160	 300.5~	500
	 160.5~	500 160.5~200
	 200.5~	500 200.5~250
	 250.5~	500 250.5~300

L-PDL 
(Gewalzt) 
Große Größe 
aufgeführt 
auf S.1785 • 

1786.

Teilenummer A T
B 5 5.5~6 6.5~8 8.5~10 10.5~12 12.5~15 15.5~20 20.5~25 25.5~30 30.5~39 39.5~49

PDF##

	 25   ~	 50

10~19.5	 50.5~	 75
	 75.5~	100
	 100.5~	250
	 25   ~	 50

20~50	 50.5~	 75
	 75.5~	100
	 100.5~	250
	 50.5~	 75

50.5~75	 75.5~	100
	 100.5~	200
	 200.5~	500
	 75.5~	100

75.5~100	 100.5~	200
	 200.5~	300
	 300.5~	500
	 100.5~	250 100.5~125	 250.5~	500
	 125.5~	300 125.5~150	 300.5~	500
	 150.5~	300 150.5~160	 300.5~	500
	 160.5~	500 160.5~200
	 200.5~	500 200.5~250
	 250.5~	500 250.5~300

L-PDF 
(Gefräst) 
Große Größen 
aufgeführt 
auf S.1786 • 

1787.

M Werkstoff: EN AW-2017-T351 Äquiv. (Einschließlich T3 für T5, 6)

(Gewalzt) (Gefräst) (Flachschleifen)
	 PD###	(Standardgröße)
	 L-PD###	(Groß)

	 PDLN#
	 L-PDLN#

	 PDF##
	 L-PDF##

	 PDS##

B

A

1.6

T

6.3 6.33.2 3.2 3.2

G

3.2

G

T T

1.6Bezugsfläche

6.3

6.3

(Bsp.) Für PDFQM-255-220-18

Maß A x Fläche Stückpreis = Preis


