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Teilenummer L 1mm- Stiickpreis
Ausfiihrung H Schritte | 1L50~100 | L101~200 [ L201~300 | L301~400 | L401~500 Bx Example
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EBRS 20 50~500 £BRS
Z Ordering | Teilenummer| -
Example  EBRS10 - 500
Statische Positionen der Transferleitungen
3 ) EMerkmale:
Mleitende Kupferfolie, Band ECTP - Breiter Anwendungsbereich, wenn es darum geht, die elektrische Leitfa-
higkeit in Geréten und Anlagen zu gewéhrleisten.
- Es wird elektrisch leitfahiger Klebstoff mit einem elektrischen Widerstand
Klebstoff 160mQ/4cm? verwendet.
y ; M Charakteristische Werte
y { Artikel Einheit [ Wert
- ‘ L ‘ ‘ ‘ T Elektrischer Widerstand der Klebeschicht | mQ/4cm? 160
[ Material Grundkdrper: Kupfer Zugfest|gke|t i N/cm 39.2
mm Klebstoffe: leitende Klebstoffe |  Hlistirke (bei Edelsals, 180° Abzugstirke) gf/20mm 700
Dehnung % -
Teilenummer ® L T (mm) Stiickpreis Mengen-Rabatt o
Ausfilhrung |  W(mm) (Meter) 1 ~ 19 Stk. 20~50
ECTP 50 10 0.08 (®Bei noch groBeren Bestellmengen
Preis bitte gesondert anfragen.
(®MaB L in Metern. i .
(®Vor dem Ankleben das Schutzpapier abziehen. Vor dem Ankleben 01 Ordering Teilenummer
und Staub von der Kontaktflache entfernen. Example ECTP50
(®Kann mit einem Universalmesser zugeschnitten werden.
MErdungsbander Ausfiihrung [MWerkstoff
(DVersilberte Polyesterfaser
ELTA (2Elektrisch leitfahige Acrylklebstoffschicht 2 ®
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Ausfiihrung w Schritte L20~100 | L101~200 | L201~300 | L301~400 | L401~500
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