= = T MEigenschaften von G-Star® (Daido) .E_igenschaften von PX5@® (EaEiigg)n schaften von NAKSS®
Konfigurierbare Platten - Vorvergliteter Stahl et v || (Daido) SN (v T———
: : : RS deseendte | 6 st 40 O o ederug i hervorragender Bearbitarke. latte Oberfichen
G-Star® (Daido)/PX5® (Daido)/NAK55® (Daido) guter Bearbeitbarkeit und Festigkeit vereinfachen e anschieende Scefoeatetng 6-Oberfache gefist

mm - = (Bsp.) Fiir PG-STARFQM-255-165-18
Teilenummer [0 Werkstoff| [f) Harte ‘ T ‘ X ‘F\a'che Sldckpre\s‘ _ ‘

PG-STARF | Gom® | 33~37HRC

Preis

Teil A B T 5 6 7,8 9, 10 11,12 13~15 16~20 21~25 26~30 31~35 36~40
50~ 75
76~ 100 20~25

PPX5F PX5@® (Daido) 30~33HRC A
e 101~ 200
50~ 75

: fos PNAKGSF | ce® | 37-43HRC_ | i |
i | | =
g ! E M 2
) - i S 76~ 100

" w & = o0
- 4| i 201~ 300

(@NAKS5® (Daido) hat keine fir eine dadie fir jode Fiche garanterst, | ©C0erfléche gefrést Bezugsfiche ?g" 1(712
_ _ 101~ 200
Teilenummer 1mm-Schritte 201~ 300
(DToleranz @ Toleranz MaB A, A [ B 61~ 75

Plattendicke B A>B 76~ 100 61-80
PG-STARF[ ][ ][ 101~ 200

PG-STARF 201~ 300

50~500 81~ 100
PPX5F 101~ 200 81~100

20~200 5~40 201~ 500 - - - -
101~ 125 - -
50~300 126~ 200 101~125 - -
201~ 500 - - - -
126~ 200 - -

201- 500 126~150 - - - -

(DToleranz Plattendicke BPrazisionsstandards (max. Wer) ;gr ggg 151~160 - -

P a N M Artikel Standard-wert ;g:: ggg 161~200 . -

26~40

41~60

Ausfithrung

2zZz07v
2Z07T

PNAKS5F

+0.1~+0.3 0~+0.2 +0.1 -0.2~0

Teil A B T 5 6 7,8 9,10 11,12 13~15 16~20 21~25 26~30 31~35 36~40
Dicke Paralleltt (pro 100mm) 0.05 R EmmemE
(@ Toleranz MaB A, B — 0 76~ 100 20-25
=~ . 101~ 200
Ausfiihrung PG-STARF, PPX5F PNAK55F 50— 75
L | T8~15 0.07 -
MabeAB | P Q N M P Q N m Ebenheit 76-100 1 26-40

101~ 200
(pro 100mm) T16~25 0.05 201~ 300

max, 250mm | +0.1~+03 | 0~+0.2 | +0.1 | -0.2~0 50~ 75
05 oder +01~403 | 0~+0.2 | =0.1 | -0.2~0 T26~ 0.05 76-100 160
e +01~406 | 0~+0.5 | £0.25 | -0.5~0 101~ 200

Bt Bariey ™ Rechtwinkigket der Bezugsfliche 0.015 pro 100mm 201~ 300

61~ 75
(arcim®ede Fichenrechtuinklgheit 0.015 pro 100mm 76~ 100
PPX5F[J[J| 101~ 200

) Ordering ‘ Teilenummer ‘ ; Fasung am Umfang €0.2~C0.5 221: ?gg
Example ‘ Ausfiihrung ‘ ‘ Toleranz Plattendicke ‘ ‘ Toleranz MaB A, B ‘ ;g:~ ggg 81~100
PG-STARF Q M - 2565 - 155 - 18 101~ 125 . -

126~ 200 101~125 - -
201~ 500 o o o =

126~ 200 126-150 - -

. o 201~ 500 - - 5 =
Korrosionshestandigkeit (Referenz) 151= 200 o100 - -

Werkstoff 1%HNO3 24h bei Raum-| Destilliertes Wasser 24h 201~ 500 - - - -

temperatur bei Raumtemperatur ;gt égg 161~200 . . . .

G-Star® (Daido) 9.2g/m*h 0g/m*h -

PX5® (Daido) 16.2/meh 0.01g/m?h Teil A B T 5 6 7,8 9,10 | 11,12 | 13~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40
- - - 50~ 75
.‘ ‘ ‘ ; -[A - B - T|csc,cBo NAK55® (Daido) 18.2g/m?h 0.01g/m*h 76100 20-25
Alterations PPX5FNN - 300 - 155 - 20 -CSC 101~ 200

Abschreck- und Hartungstemperatur von G-Star® (Daido) 50~ 75

76~ 100
70 26~40
Fasung am Umfang 101~ 200

201~ 300

50~ 75

A 76~ 100
Q\) - 101~ 200 4-60
= \( 201~ 300
61~ 75
s e e  — S - 76~ 100 61-80
PNAK55F] 101~ 200
201~ 300
Opt.-Nr. CSC CBC 81~ 100
IR 101~ 200 81~100
201~ 300 - - - -
101~ 125 8 .
126~ 200 101~125 - -
Spez. 201~ 300 - - - -
126~ 200 - -
10 201~ 300 126-150 - - - -
0 100 200 300 400 500 600 151~ 200 151160 . .
Glilhtemperatur (°C) x2h — Luftgekiihlt, 2 Mal 201~ 300 - - - - -
161~ 200 - -
201- 300 161~200 . . - -

61~80

60

l

Optionen
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Harte (HRC)

Reduziert das MaB der Fase am Umfang. Erhoht das MaB der Fase am Umfang.
Standard €0.2 ~ C0.5 - C0.1 oder weniger Standard €0.2 ~ C0.5 --» €0.5~C1.0
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