Konfigurierbare Platten - EN AW-7xxxer Duraluminium

EN AW-7075 Aquiv. (A2-Zn-Mg-Aluminiumlegierung)

6-Oberfléche gefrést

6-Oberféchen gefrast + Schleifen an obererfunterer Oberfiche

o (Gefrast) (Flachschleifen)
PP[] PPF[] PPS[I[]
—T— L-PPFLI] L-PPFI]
A
5
= m = 3
| l b
&l ‘E] =
.Eﬁ‘ I Bezugsfliche —! T
[RoHS 10] [ Werkstoff: EN AW-7075-T651 Aquiv.
Teilenummer 0.5mm-Schritte
N Oberflichenbearbei- | (Toleranz Plattendicke | (2 Toleranz MaB A, B A ‘ B
Ausfiihrung . T
tung Ober-/Unterseite Auswahl Auswahl A>B
F (Gefrést) P P . 5
Standard PP S (Oberfléiche geschliffen) o a 25~ 500 10~ 300 5~ 50
N N
GroB L-PP F (Gefrast) M M 250~ 2400 20~ 800 3~ 50
(DToleranz Plattendicke (@ Toleranz MaB A, B
Oberfiichenbearbeitung Ober-/Unterseite| L&nge A, B P Q N M Oberflichenbearbeitung Ober-/Unterseite| Lénge A, B P Q N M
. max. 550mm | +0.1~+03 | 0~+0.2 0.1 -0.2~0 F (Gefrast) max. 250mm | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 EA 0.2~0
(g S (Flachschleifen)
5505mm oder mehr| +0.1~+0.4 | 0~+0.3 +0.15 03~0 [250.5mm oder meh) +0.1~+0.6 | 0~+0.5 +0.25 -0.5~0
S (Flachschleifen) 401~402 | 0~40.1 +0.05 0.1~0
lPrizisionsstandards (max. Wert)
" . . D, H
Artikel Oberflachenl.J_earbeltungOber—/Untevvselte Ordering ‘ : Teilenummer ‘_ _ T
F (Gefrést) | S (Flachschleifen) Example ‘Ausﬁihrung‘ ‘ Ot | | etk H ToranzMab A B ‘
T3~ 65 0.025 PP F Q M -255-220- 18
T7~ 125 i y
Dicke Parallelitat T13- 155 0.05 g gg
(pro 100mm) = e -
T16~ 20.5 0.07 0.07
T21~ 50 0.1 0.1
T3~ 85 0.15 0.12
Ebenheit T9~ 12.5 0.13
(pro 100mm) | T13~ 20.5 0.12 0.06
T21~ 50 0.1
Rechtwinkligkeit der Bezugsflache 0.015 pro 100mm
Fasunaam Unian | Standard max. C0.3
S | GroB C0.1 Feine Fase

(Bsp.) Fiir PPFOM-255-220-18

‘ MaB A ‘ X ‘F\éche Sl‘u'ckpreis‘ = ‘

Preis

Teilenummer

5.5~6.5

7~10

10.5~15

15.5~20

20.5~25

25.5~30

30.5~35

35.5~40

40.5~45

45.5~50

PPF[ ]

L-PP GroBe
GroBe
aufgefihrt
auf S.1791.

25 ~

50

50.5~

75

75.5~

100

100.5~

250

10~19.5

25 ~

50

50.5~

75

75.5~

100

100.5~

250

20~50

50.5~

75

75.5~

100

100.5~

200

200.5~

500

50.5~75

75.5~

100

100.5~

200

200.5~

300

300.5~

75.5~100

100.5~

250

250.5~

500

100.5~125

125.5~

300

300.5~

500

125.5~150

150.5~

300

300.5~

500

150.5~160

160.5~

300

300.5~

500

160.5~200

200.5~

350

350.5~

500

200.5~250

250.5~

500

250.5~300

Teilenummer

A

5,6

10.5~15

15.5~20

20.5~25

25.5~30

30.5~35

35.5~40

40.5~45

45.5~50

IR g \ -[ A - B - T |-CSC,CBC, CCA-usw)
‘ 74| Alterations PPFNM - 300 - 280 - 20 -CSC
Fasung am Umfang Eckausschnitt
CCA CCD
Optionen
s
Bezugsfléche
Opt.-Nr. CSC (siehe unten). CCA, CCB, CCC, CCD
Reduziert das MaB der Fase am | Erhoht das MaB der Fase am Umfang. Beliebiger Eckausschnitt.
Umfang. - - 1< E jtt <50: Tmm-Schritte ____1mm-Schritte
Standard C0.3 oder weniger--» C0.1 G50e M lzur Werl 0Dt ~5
’ Standard | _max.C03 | C0.5~C1.0 CBC Ce B -
Spez BT N £0.2-C05 CcBB =7,2 =20
(®Nur fiir StandardgroBe verfiigbar. o i Fefa s E?gﬂg ggg =30
.0~C1. ~40
£1.5-C20 CBE (Bsp.)Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnitten werden ~50
-+ CCA5-CCD5

PPS[ ][]

25 ~

50

50.5~

75

75.5~

100

100.5~

250

10~19.5

25 ~

50

50.5~

75

75.5~

100

100.5~

250

20~50

50.5~

75

75.5~

100

100.5~

200

200.5~

500

50.5~75

75.5~

100

100.5~

200

200.5~

300

300.5~

500

75.5~100

100.5~

250

250.5~

500

100.5~125

125.5~

300

300.5~

500

125.5~150

150.5~

300

300.5~

500

150.5~160

160.5~

300

300.5~

500

160.5~200

200.5~

350

350.5~

500

200.5~250

250.5~

500

250.5~300

(®)1mm-Schritte fiir T=5~7 von S (Oberflache)
(®GroRen groBer als Plattendicke 50 und Prézisionstoleranz sind nur auf der Webseite Material Shop 24 verfiigbar. Einzelheiten siehe S.1697.
* auBer Oberflache geschliffen



Konfigurierbare Platten - EN AW-7xxxer Duraluminium
EN AW-7075 Aquiv. (A2-Zn-Mg-Aluminiumlegierung)

(Bsp.) Fiir L-PPFQM-1000-700-10.5

‘ MaB A ‘ X ‘Flache Stuckpreis‘ =‘ Preis

lGroB L-PPF[ ][] (6-Oberfliche gefrast)

Preisliste

6-Oberflache gefrast

Teilenummer A B

T

3~4.5

5~7.5

8~9.5

10~11.5

12~14.5

15~17.5

18~19.5

20~21.5

22~24.5

25~29.5

35~39.5

250 ~ 350
350.5~ 500
500.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

20~30

Konfigurierbare Platten - Titan

6-Oberfléche gefrést

TIF (6-Oberfléche gefrast)

A =005

evs/

Bezugsflache —‘

63
® A=B

T=+0.05

[MWerkstoff: Titan Klasse 2 EN3.7035 Aquiv

250.5~ 350
350.5~ 500
500.5~1000
1000.5~1300 30.5~50
1300.5~1600
1600.5~2000
2000.5~2400

Teilenummer

0.1mm Schritte

Ausfithrung

A

B

T

TIF

10~300

6~300

2~28

B Prazisionsstandards

500.5~1000
1000.5~1300
1300.5~1600 50.5~100
1600.5~2000
2000.5~2400

Parallelitét (pro 100mm)

max. 0.02

Ebenheit (pro 100mm)

max. 0.02

(max. Wert) ﬂﬂ

Rechtwinkligkeit der Bezugsfléche (pro 100mm)

max. 0.02

Fasung am Umfang

C0.1 Feine Fase

500.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

100.5~145

Ordering Teilenummer - E -

Example TIF

A 5 !

2~2.9

3~3.9

4~4.9

5~5.9

6~7.9

8~9.9

10~14.9

15~19.9

20~24.9

10 ~ 50

500.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

145.5~200

50.1 ~ 100

- 2653 - 2211 - 18.9

25-28
‘l! Alterations

100.1 ~ 150

150.1 ~ 200

200.1 ~ 250

TIF

500.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

200.5~250

250.1 ~ 300

-[A =B = T o, o, coteu

- 2653 - 2211 - 189 - CKT

10 ~ 50

50.1 ~ 100

100.1 ~ 150

Optionen

500.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

250.5~300

150.1 ~ 200

200.1 ~ 250

250.1 ~ 300

151~ 50

MaBtoleranz (Verringerung)

CKA

CKB

CKT

300.5~ 400
4005~ 500
500.5~1000
L-PPF | 1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

300.5~350

50.1 ~ 100

Opt.-Nr.

CKA, CKB, CKT

100.1 ~ 150

150.1 ~ 200| 151-20

200.1 ~ 250

250.1 ~ 300

Spez.

20.1~ 50

350.5~ 500
500.5~1000
1000.5~1200 350.5~400
1200.5~1400
1400.5~1600

50.1 ~ 100

100.1 ~ 150

Verbessert die MaBtoleranz.
+0.05—+0.025

CKA fiir MaB A B (Breite)
CKB fiir MaB B T (Plattendicke)
CKT fiir MaB T

pt.
A (Lange) Cl
[
C

150.1 ~ 200] 20-1-28

200.1 ~ 250

250.1 ~ 300

400.5~ 500
500.5~1000
1000.5~1200 400.5~450
1200.5~1400
1400.5~1600

251~ 50

50.1 ~ 100

100.1 ~ 150

Optionen

150.1 ~ 200| 251-3%

200.1 ~ 250

450.5~ 500
500.5~1000
1000.5~1200 450.5~500
1200.5~1400
1400.5~1600

250.1 ~ 300

35.1 ~ 50

%
Bezugsflache

50.1 ~ 100

Opt.-Nr.

CCA, CCB, CCC, cCD

100.1 ~ 150

150.1 ~ 200| 351~%0

500.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

500.5~550

200.1 ~ 250

250.1 ~ 300

Spez.

50.1 ~ 100

100.1 ~ 150

550.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

550.5~600

150.1 ~ 200 50.1~75

Beliebiger Eckausschnitt.
1< Eckausschnitt <10: Tmm-Schritte

(Bsp.)Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnit-
ten werden,
--» CCA5-CCD5

200.1 ~ 250

250.1 ~ 300

75.1 ~ 100

600.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

600.5~650

100.1 ~ 150

150.1 ~ 200| 75.1~100

200.1 ~ 250

250.1 ~ 300

(Bsp.) Filr TIF-100-100-5

650.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

650.5~700

100.1 ~ 150

[ MapA | x [pacte tickreis| = | Preis

150.1 ~ 200

200.1 - 250 1001150

250.1 ~ 300

700.5~1000
1000.5~1200
1200.5~1400
1400.5~1600

700.5~800

150.1 ~ 200

200.1 ~ 250 150.1~200

250.1 ~ 300

200.1 ~ 250

(®GroBen groBer als Plattendicke 50 und Prazisionstoleranz sind nur auf der Webseite Material Shop 24 verfiigbar. Bzgl. Einzelheiten siehe S.1697.

250.1 - 300 2001250

250.1 ~ 300 250.1~300




	P2_1789-1790_F58_DE.pdf
	P2_1791-1792_F58_DE.pdf

